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»‘g} Untersuchungsgegenstand: zweirdumige Thermoscheiben, Bauart: Qg“
“‘_/‘; 4ClimaGuard Premium/14/4 Float/14/4ClimaGuard Premium :,«S
%(( S mit dem Argon, geliefert durch M&S Pomorska Fabryka Okien ))):r’fﬁ‘
g?.('" . $i&
: ,‘\\(! Auftraggeber: M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. 7 o.0. y ))é._M
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>»{; ul. Grottgera 15, 76 - 200 Stupsk ’;}‘«?
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:::: Art der Priifung: Bestimmung des Wirmedurchgangskoeffizienten :::
éi\\ 0 ., U-Wert“ nach der PN-EN 674-Norm; 1999 ,,Glas im Bauwesen. ,))/ e
(= Bestimmung des Wirmedurchgangskoeffizienten ,,U-Wert*. ?‘"
>§§ Verfahren mit der umgehiillten Heizplatte®. \53'{«
22 Gutachten oder das Ergebnis: Die gepriiften zweiriumigen 3'36
g’ (( Thermoscheiben, Bauart: 4ClimaGuard Premium/14/4 Float/ )’)‘
.I\\ ( . . ; W/ES
TN 14/4ClimaGuard Premium mit Argon im Fensterscheibezwischenraum ff“‘"
»}{l haben den WiirmedurchgangskoeffizientenU=0,6 W/(m’ K). 53«
‘?/}( ¢ ' N
%& Grund des Gutachtens: Der Priifbericht Nr. 025.a.FW.12.AK z 3.04.2012 )‘),zé
c(¢ Fiir die Priifung zustindig: | =
":ﬁ\(( Z-ca KIERQIWHIKA TOR GPDZIN y )z,’-&s.
»g Zakiadu Techrfijiog:! Szkia ? Y
Qy‘; mgr inz. Anna / on-Wrdbsl %:,
(© ‘ NS
ég::: Krakau:, den 4.04.2012 )‘M‘,‘
Das Priifzeugnis giiltig bis zum 4.04.2014 o
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